
公司 行政區 施工地點 日期 明/暗管 漏氣原因 處理結果
松山區 八德路４段２４５巷３２弄２０號一樓 2018/8/1 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 三民路８０巷１２號之２四樓 2018/8/15 明管 腐蝕 已抽換完成
大安區 大安路２段１６０巷６號二樓 2018/8/24 明管 腐蝕 已抽換完成
中山區 中山北路２段１１巷９號一樓 2018/8/3 暗管 腐蝕 已抽換完成
中山區 中山北路２段２０巷７號三樓 2018/8/22 明管 腐蝕 已抽換完成
大安區 仁愛路３段１２３巷１３弄１０號 2018/8/2 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 仁愛路３段１２３巷１３弄４號一樓 2018/8/2 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 仁愛路３段１４５號一樓 2018/8/23 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 仁愛路３段５巷１弄３４號一樓 2018/8/4 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 仁愛路４段４１０號一樓 2018/8/21 暗管 腐蝕 已抽換完成
中山區 市民大道３段１２８巷１０號一樓 2018/8/13 暗管 腐蝕 已抽換完成
大同區 民生西路８４號 2018/8/8 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 民族東路６８７號之１五樓 2018/8/20 明管 腐蝕 已抽換完成
中正區 成都路110號 2018/8/18 暗管 腐蝕 已抽換完成
中山區 民權東路３段１０６巷１５弄１１號二樓 2018/8/6 明管 腐蝕 已抽換完成
中山區 民權東路３段１２８號十一樓 2018/8/1 明管 腐蝕 已抽換完成
中山區 民權東路３段１９１巷７７號之３四樓 2018/8/25 明管 腐蝕 已抽換完成
松山區 永吉路２３０號二樓 2018/8/27 明管 腐蝕 已抽換完成
松山區 永吉路５１７巷１弄６號二樓 2018/8/22 明管 腐蝕 已抽換完成
中山區 吉林路４４７巷３０號一樓 2018/8/21 暗管 腐蝕 已抽換完成
中正區 同安街６９巷７號一樓 2018/8/15 暗管 腐蝕 已抽換完成
信義區 吳興街５２４巷４３號五樓 2018/8/16 明管 腐蝕 已抽換完成
大同區 赤峰街５號一樓 2018/8/15 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 忠孝東路３段２１７巷２弄１０號之３四 2018/8/15 明管 腐蝕 已抽換完成
大安區 忠孝東路５段３７２巷１５號四樓 2018/8/23 明管 腐蝕 已抽換完成
萬華區 昆明街２５號一樓後 2018/8/16 暗管 腐蝕 已抽換完成
中正區 杭州南路２段９巷４號一樓 2018/8/6 暗管 腐蝕 已抽換完成
中山區 林森北路４８７號三樓之１３ 2018/8/27 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 松山路２８０號六樓 2018/8/19 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 松山路６５０巷１５弄２０號一樓 2018/8/6 暗管 腐蝕 已抽換完成
信義區 松高路１９號Ｂ２Ｆ員工廚房 2018/8/1 暗管 腐蝕 已抽換完成
中正區 金山南路２段１３７號七樓 2018/8/27 明管 腐蝕 已抽換完成
信義區 信義路６段７１號一樓 2018/8/24 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 南京東路５段３８９巷５弄１３號三樓 2018/8/14 明管 腐蝕 已抽換完成
大安區 思源街１２號之２一樓 2018/8/9 暗管 腐蝕 已抽換完成
大同區 重慶北路２段５３號一樓 2018/8/27 暗管 腐蝕 已抽換完成
中正區 重慶南路１段５巷４號之３一樓 2018/8/6 暗管 腐蝕 已抽換完成
中正區 師大路１１７巷６號三樓 2018/8/1 明管 腐蝕 已抽換完成
中正區 泰順街４０巷３１號一樓 2018/8/17 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 基隆路１段５１號之３四樓 2018/8/2 明管 腐蝕 已抽換完成
大安區 基隆路２段１５１號之６五樓之１ 2018/8/14 明管 腐蝕 已抽換完成
大安區 基隆路２段７號一樓 2018/8/2 暗管 腐蝕 已抽換完成
中正區 博愛路８５號二樓 2018/8/4 明管 腐蝕 已抽換完成
松山區 復興北路４９９巷２弄１４號一樓 2018/8/3 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 新生南路１段１３８號之６一樓 2018/8/22 暗管 腐蝕 已抽換完成
大安區 新生南路３段２２巷１３號一樓 2018/8/9 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 新東街１２巷４２號一樓 2018/8/8 暗管 腐蝕 已抽換完成
中山區 農安街１２５巷１４號一樓 2018/8/10 暗管 腐蝕 已抽換完成
中山區 農安街２２７巷３２號三樓 2018/8/13 明管 腐蝕 已抽換完成
中正區 寧波西街９７號四樓 2018/8/9 明管 腐蝕 已抽換完成
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公司 行政區 施工地點 日期 明/暗管 漏氣原因 處理結果
中正區 漢中街１０８號二樓 2018/8/13 明管 腐蝕 已抽換完成
松山區 撫遠街３６９巷１２號之１二樓 2018/8/16 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 撫遠街３７８號之１二樓 2018/8/20 明管 腐蝕 已抽換完成
中山區 龍江路３２８巷４０號二樓 2018/8/27 明管 腐蝕 已抽換完成
中山區 龍江路３８７巷１６號一樓 2018/8/9 暗管 腐蝕 已抽換完成
松山區 寶清街６３號 2018/8/20 暗管 腐蝕 已抽換完成
士林區 大南路126號 2018/8/3 暗管 腐蝕 已抽換完成
士林區 德行東路190巷40弄1號 2018/8/7 暗管 腐蝕 已抽換完成
北投區 溫泉路68巷9號 2018/8/8 明管 腐蝕 已抽換完成
士林區 延平北路5段224巷3號 2018/8/14 暗管 腐蝕 已抽換完成
士林區 承德路5段66號B1 2018/8/14 明管 腐蝕 已抽換完成
北投區 尊賢街235號 2018/8/15 暗管 挖損 已抽換完成
北投區 公館路333號頂樓 2018/8/17 明管 腐蝕 已抽換完成
士林區 通河東街2段10巷口 2018/8/21 暗管 腐蝕 已抽換完成
北投區 致遠二路95巷16號1樓 2018/8/21 明管 腐蝕 已抽換完成
士林區 文林路661巷40弄20號 2018/8/27 暗管 挖損 已抽換完成
士林區 天玉街79號4~5樓 2018/8/27 明管 腐蝕 已抽換完成
士林區 天玉街23之1號 2018/8/31 明管 腐蝕 已抽換完成
士林區 天母北路57號前 2018/8/28 暗管 挖損 已抽換完成

文山區 下崙路24號 2018/8/3 明管 腐蝕 已抽換完成

文山區 木柵路4段9巷8號6樓 2018/8/9 明管 腐蝕 已抽換完成

文山區 政大一街216-218號前 2018/8/15 暗管 腐蝕 已抽換完成

文山區 溪口街28巷2號後 2018/8/21 暗管 腐蝕 已抽換完成

文山區 木新路3段310巷14弄4號前 2018/8/24 明管 腐蝕 已抽換完成

文山區 木新路2段161巷7號旁 2018/8/27 暗管 鬆脫 已抽換完成

內湖區 康樂街85巷1號 2018/8/2 立管 腐蝕 已抽換完成

內湖區 安泰街74巷1號及安泰街76號後巷 2018/8/8 吊升管 腐蝕 已抽換完成
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